
STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono kompleksowe wyniki
badañ funkcjonalnych oraz niestandardowych badañ reolo-
gicznych wybranych asfaltów drogowych zmodyfikowanych
dodatkiem asfaltu naturalnego. Wykazano, ¿e w przypadku
normowych badañ funkcjonalnych asfalty o istotnie ró¿nych
w³aœciwoœciach reologicznych s¹ klasyfikowane jednakowo. W ta-
kich sytuacjach konieczne s¹ badania cech lepko-sprê¿ystoœci
(badania zespolonych modu³ów œcinania) oraz badania cech
lepko-sprê¿ysto-plastycznoœci (badania przy powtarzalnym
impulsie naprê¿eniowym, tj. np. badanie MSCR). Dodatkowo
przeprowadzono badanie, które poœrednio jest u¿ywane do
wyznaczania tzw. wyraŸnych przejœæ fazowych. W przypadku
lepiszczy asfaltowych przejœcia fazowe nie s¹ wyraŸne, jednak
temperatura odpowiadaj¹ca maksymalnej wartoœci czêœci uro-
jonej zespolonego modu³u sztywnoœci mo¿e byæ traktowana jako
parametr istotny z punktu widzenia termodynamiki i reologii.
Zalety modyfikacji lepiszcza asfaltem naturalnym s¹ wyraŸnie
widoczne w normowym badaniu przyczepnoœci do kruszyw.
Z kolei w przypadku badañ niestandardowych dopiero badanie
MSCR i badanie przejœæ fazowych pozwoli³y na wykazanie zalet
asfaltów drogowych modyfikowanych asfaltem naturalnym.

S£OWA KLUCZOWE: asfalt naturalny, DSR, modu³y zespolone,
MSCR, przejœcia fazowe, w³aœciwoœci reologiczne.

ABSTRACT. The paper presents comprehensive results of the
performance and non-standard rheological tests of chosen
paving-grade bitumens modified by adding natural asphalt. It
has been demonstrated that standard performance tests give
the same classification rating to bitumens that have considerably
different rheological properties. In such situations it is
indispensable to test visco-elastic properties (complex shear
modulus test) and visco-elastic-plastic properties (using tests
with repeated stress pulse, such as MSCR). Additionally, a test
used for indirect determination of so-called distinct phase
transitions was carried out as part of this research. Although
phase transitions are not distinct in the case of bitumen binders,
the temperature corresponding to the maximum value of the
imaginary part of the complex stiffness modulus can be treated
as an important parameter from the point of view of
thermodynamics and rheology. The benefits of modification of
binders by addition of natural asphalts are clearly evident in the
standard binder/aggregate bond strength test. Conversely, the
respective non-standard tests failed to demonstrate the
advantages of paving-grade bitumens modified with natural
asphalt until MSCR and phase transition tests were carried out
to this effect.

KEYWORDS: complex moduli, DSR (dynamic shear rheometer),
MSCR (multiple stress creep recovery), natural/native asphalt,
phase transition, rheological properties.
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1. WSTÊP

Stosowanie dodatku asfaltu naturalnego do miêkkich lepisz-
czy ma zarówno korzystny wp³yw na jego cechy reologiczne
[1-6] jak i na cechy powsta³ej na jego bazie mieszanki mine-
ralno-asfaltowej (MMA) [7]. Dodatek asfaltu naturalnego
mo¿e byæ traktowany na tej samej zasadzie jak inne dodatki
poprawiaj¹ce w³aœciwoœci lepiszcza b¹dŸ powsta³ej z niego
MMA [7-12]. Problematyczna jest jednak ocena tych
w³aœciwoœci przy zastosowaniu normowych metod badaw-
czych [13-17]. Badania funkcjonalne tylko w niewielkim
stopniu pozwalaj¹ na analizê wp³ywu domieszki na
w³aœciwoœci finalnego produktu. W artykule przedstawiono
m.in. wyniki niestandardowych badañ reologicznych, które
zosta³y oznaczone w reometrze dynamicznego œcinania [18].
Ich zestawienie z wynikami badañ funkcjonalnych pozwala
na kompleksow¹ ocenê w³aœciwoœci otrzymywanego pro-
duktu.

Najwiêksze z³o¿a asfaltu naturalnego znajduj¹ siê w Wene-
zueli, Albanii i Trynidadzie [3, 5]. Asfalty powstaj¹ce
w warunkach naturalnych wystêpuj¹ w przyrodzie z regu³y
w s¹siedztwie z³ó¿ ropy naftowej w postaci sta³ej lub
pó³sta³ej i dziel¹ siê na dwa rodzaje: pochodzenia skalnego
(np. asfalt albañski) oraz pochodzenia jeziorowego (np. as-
falt trynidadzki). Z³o¿a bitumiczne zawieraj¹ od 55% do
98% czystego asfaltu, natomiast ska³y bitumiczne maj¹
nisk¹ zawartoœæ asfaltu i s¹ z regu³y ska³ami o porowatej
strukturze – nasyconymi asfaltem w iloœci od 10% do 15%
(wapienie, dolomity, piaskowce). Badany asfalt naturalny
pochodzi ze z³o¿a Selenizza w pobli¿u miejscowoœci Sele-
nizza w Albanii. Jest pochodzenia skalnego i wystêpuje
w postaci sta³ej (¿y³y asfaltowe znajduj¹ce siê w ska³ach).
Charakteryzuje siê stosunkowo du¿¹ zawartoœci¹ lepiszcza
> 80%, jak równie¿ zawiera bardzo drobne zanieczyszcze-
nia mineralne (ponad 90% frakcji < 0,063 mm).

Celem artyku³u jest analiza wyników badañ laboratoryjnych
asfaltów drogowych zmodyfikowanych asfaltem natural-
nym i porównanie ich w³aœciwoœci reologicznych w stosun-
ku do asfaltów drogowych o zadanych wartoœciach penetra-
cji i temperatury piêknienia. Do badañ wybrano nastêpuj¹ce
materia³y bazowe:
• asfalt naturalny – pochodz¹cy z Albanii (AN),

• lepiszcze odzyskane z asfaltu naturalnego (ANO),

• asfalt drogowy 35/50 (porównawczy),

• asfalt drogowy 50/70 (wyjœciowy),

• asfalt drogowy 70/100 (wyjœciowy).

Na ich podstawie przygotowano nastêpuj¹ce mieszaniny
wymienionych wy¿ej sk³adników:

1. INTRODUCTION

Adding natural asphalt to soft binders improves both
their rheological properties [1-6] and the properties of
the bituminous mixtures in which they are contained.
Natural asphalt can be treated in the same way as other
additives designed to improve the properties of base (vir-
gin) bitumens or the final mixtures containing them
[7-12]. However, evaluation of these properties with
standard tests and determinations is problematic [13-
17]. Performance tests enable evaluating the effect of an
additive on the properties of the final product to a limited
extent only. This paper presents i.a. the results of
non-standard rheological tests obtained with a dynamic
shear rheometer [18]. Putting them side by side with the
results of the performance tests enables comprehensive
evaluation of the properties of the obtained product.

The greatest deposits of natural asphalt are found in Ven-
ezuela, Albania and Trinidad [3, 5]. In nature the asphalt
deposits, as a rule, accompany the deposits of crude oil,
they occur in the solid or semi-solid form and are found
in the form of rock asphalt (for example in the deposits in
Albania) or lake asphalt (for example in the Asphalt Lake
of Trinidad). The natural asphalt deposits contain be-
tween 55% and 98% of pure bitumen and natural asphalt
rocks have a low content of bitumen and their generally
porous structure is impregnated with between 10% and
15% of bitumen (limestone, dolomite, sandstone). The
natural asphalt studied in this paper comes from the
Selenizza deposit located near the town of Selenizza in
Albania. It is found in rock, in a solid form (asphalt veins
running through the rock). It features a relatively high,
i.e. over 80% content of binder contaminated with very
small mineral grains (over 90% of grains are below 0.063
mm in size).

The purpose of this study is to analyse the results of labo-
ratory testing of paving-grade bitumens modified with
natural asphalt, and to compare their rheological proper-
ties with paving-grade bitumens with reference values of
penetration and softening point. The following base ma-
terials have been selected for this study:
• natural asphalt mined in Albania,

• asphalt binder recovered from natural asphalt,

• 35/50 paving-grade bitumen (reference),

• 50/70 paving-grade bitumen (base bitumen),

• 70/100 paving-grade bitumen (base bitumen).

The following bitumen mixes (blends) were obtained us-
ing the above listed constituents:
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– asfalt 50/70 z dodatkiem 10%, 20% asfaltu naturalnego
(AN),

– asfalt 70/100 z dodatkiem 10%, 20% i 30% asfaltu natu-
ralnego (AN),

– asfalt 70/100 z dodatkiem 20% lepiszcza odzyskanego
z asfaltu naturalnego (ANO),

– asfalt 70/100 z dodatkiem 15% lepiszcza odzyskanego
z asfaltu naturalnego (ANO).

2. BADANIA CECH FUNKCJONALNYCH
LEPISZCZY ASFALTOWYCH

2.1. SK£AD I PODSTAWOWE
W£AŒCIWOŒCI ASFALTU NATURALNEGO
I ASFALTÓW WYJŒCIOWYCH

W pierwszym etapie prac okreœlony zosta³ sk³ad asfaltu
naturalnego (AN) w tym zawartoœæ lepiszcza i materia³ów
mineralnych < 0,063 mm (Tabl. 1) oraz odzyskane zosta³o
lepiszcze (ANO) z asfaltu naturalnego (AN) wg PN-EN
12697-3. Nastêpnie wykonano podstawowe badania asfal-
tów wyjœciowych 50/70 i 70/100, asfaltu naturalnego (AN)
i lepiszcza odzyskanego z asfaltu naturalnego (ANO) w za-
kresie penetracji w temp. 25�C wg PN-EN 1426, temperatu-
ry miêknienia wg PN-EN 1427, temperatury ³amliwoœci wg
Fraassa wg PN-EN 12593 (Tabl. 2). Gêstoœæ asfaltu natural-
nego oznaczona w temp. 25°C wg PN-EN 3838 wynosi³a
1099 kg/m 3 . Na Rys. 1 przedstawiono asfalt naturalny
w stanie oryginalnym oraz materia³ mineralny pozosta³y po
odzysku asfaltu.

– 50/70 bitumen with addition of 10%, 20% of natural as-
phalt,

– 70/100 bitumen with addition of 10%, 20% and 30% of
natural asphalt,

– 70/100 bitumen with addition of 20% of asphalt binder
recovered from natural asphalt,

– 70/100 bitumen with addition of 15% of asphalt binder
recovered from natural asphalt.

2. PERFORMANCE TESTS OF ASPHALT
BINDERS

2.1. COMPOSITION AND BASIC
PROPERTIES OF NATURAL ASPHALT
AND BASE BITUMENS

The study began by determining the composition of natu-
ral asphalt (NA), including determination of the content of
binder and mineral material of grain size below 0.063 mm
(Table 1). Natural asphalt binder (NAB) was recovered
from the natural asphalt (NA) according to PN-EN
12697-3. Next the basic tests were carried out on the 50/70
and 70/100 base bitumens, on the natural asphalt (NA)
and on the recovered natural asphalt binder (NAB),
namely: penetration at 25°C according to PN-EN 1426,
softening point according to PN-EN 1427, and Fraass
breaking point according to PN-EN 12593 (Table 2). The
density of natural asphalt determined at 25°C according
to PN-EN 3838 was about 1099 kg/m 3 . Fig. 1 shows nat-
ural asphalt in its natural state and the mineral matter after
recovery of binder.
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Table 1. Composition of natural asphalt (NA)
Tablica 1.Sk³ad asfaltu naturalnego (AN)

Mesh size
Wymiar oczka sita # [mm]

Retained
Odsiew

Passing
Przesiew

[% (m/m)]

5.0 – 100

2.0 0.1 99.9

0.5 0.9 99.0

0.125 2.8 96.2

0.063 3.9 92.3

� 0.063 92.3 –

Content of bitumen in NA [% (m/m)]
Zawartoœæ asfaltu w AN

84.75

Mineral content in NA [% (m/m)]
Zawartoœæ czêœci mineralnych w AN

15.25

Table 2. The basic properties of 35/50, 50/70, 70/100
bitumens, natural asphalt (NA) and binder recovered
from natural asphalt (NAB)
Tablica 2. Podstawowe w³aœciwoœci asfaltów 35/50,
50/70, 70/100, asfaltu naturalnego (AN) oraz asfaltu
odzyskanego z asfaltu naturalnego (ANO)

Property
W³aœciwoœæ

Bitumen type / Rodzaj asfaltu

35/50 50/70 70/100 NA ANO

Penetration at 25�C, 0.1 mm
Penetracja w 25�C, 0.1 mm

42 63 84 1 1

Softening point, ring and ball method
Temperatura miêknienia PiK [°C]

53,4 48.4 45.6 123.5 105.5

Fraas breaking point
Temperatura ³amliwoœci Fraassa [°C]

-18 -16 -19 +23 +22



Zbadany asfalt naturalny zawiera³ oko³o 15% czêœci mineral-
nych o uziarnieniu do 2 mm, w tym bardzo du¿¹ czêœæ tj.
92,3% stanowi¹ bardzo drobne czêœci mineralne � 0,063 mm
(Rys. 1). Z uwagi na stosunkowo nisk¹ zawartoœæ czêœci
mineralnych (bardzo drobnych) w asfalcie naturalnym,
oznaczono podstawowe w³aœciwoœci zarówno asfaltu natu-
ralnego jak i lepiszcza odzyskanego z asfaltu naturalnego
(pozbawionego czêœci mineralnych). Zarówno asfalt natu-
ralny jak i lepiszcze z niego odzyskane wykaza³y cechy as-
faltu bardzo twardego (mia³y penetracjê w temp. 25°C na
poziomie 1 � 0,1mm i charakteryzowa³y siê bardzo wysok¹
temperatur¹ ³amliwoœci 22-23°C). Oznaczona temperatura
miêknienia asfaltu naturalnego (123,5°C) jest wyraŸnie wy-
¿sza ni¿ w przypadku lepiszcza odzyskanego z AN
(105,5°C). Natomiast gêstoœæ asfaltu naturalnego AN
(1099 kg/m 3 ) jest nieco wy¿sza od gêstoœci typowych as-
faltów drogowych (oko³o 1024 kg/m 3 ).

2.2. OKRESLENIE OPTYMALNEJ
ZAWARTOŒCI I METODY WPROWADZANIA
DODATKU ASFALTU NATURALNEGO DO
ASFALTU WYJŒCIOWEGO

W celu optymalizacji zawartoœci dodatku AN przeprowa-
dzone zosta³y próby wprowadzania asfaltu naturalnego do
asfaltu drogowego 50/70 i 70/100. Na podstawie oceny kon-
systencji asfaltów przewidziano 10% i 20% dodatek tego as-
faltu do asfaltu drogowego 50/70 oraz 10%, 20% i 30% do-
datek do asfaltu drogowego 70/100. Dopracowana zosta³a
laboratoryjna metoda wprowadzania dodatku asfaltu natu-
ralnego do asfaltu wyjœciowego, której g³ównym elemen-
tem by³a potrzeba wstêpnego rozdrobnienia asfaltu natural-
nego. Nastêpnie przygotowane zosta³y mieszanki asfaltu
drogowego 50/70 i 70/100 z asfaltem naturalnym w ró¿nych
proporcjach.

The studied natural asphalt contained ca. 15% mineral
grains of up to 2 mm in size yet with a very large portion,
namely 92.3% of very fine grains, i.e. below 0.063 mm in
size (Fig. 1). Due to a relatively small content of minerals
(very fine-grained) in the natural asphalt, the basic prop-
erties were determined both for the natural asphalt and for
the asphalt binder recovered from it (having no mineral
content). Both the natural asphalt and the asphalt binder
recovered from it had characteristics of a very hard bitu-
men (penetration at 25°C of 1 � 0.1mm and a very high
Fraass breaking point of 22-23°C). The determined soft-
ening point of natural asphalt (123.5°C) is clearly higher
than the value obtained for the asphalt binder recovered
from NA (105.5°C). Conversely, the density of natural
asphalt NA (1099 kg/m 3 ) is slightly higher than the den-
sities of typical paving-grade bitumens (ca. 1024 kg/m 3 ).

2.2. DETERMINATION OF THE OPTIMUM
CONTENT AND METHOD OF ADDING
NATURAL ASPHALT TO THE BASE
BITUMEN

With the purpose to determine the optimum contents of
NA tests were carried out in which natural asphalt was
added to two paving-grade bitumens: 50/70 and 70/100.
Natural asphalt was added to the paving-grade bitumens
50/70 and 70/100 at the ratios of 10%, 20% in the case of
the former one and 10%, 20%, 30% in the case of the lat-
ter one. These ratios were defined on the basis of consis-
tency assessment. A laboratory procedure of adding
natural asphalt to the base bitumen was refined, in which
the key element was the requirement of initial fragmenta-
tion of natural asphalt. Further on, blends of 50/70 and
70/100 paving-grade bitumens with natural asphalt were
prepared with different contents of ingredients.
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Natural asphalt (NA)
Asfalt naturalny(AN)

Fig. 1. a) Natural asphalt (NA), b) Mineral matter after bitumen recovery [4]
Rys. 1. a) Asfalt naturalny (AN), b) Pozosta³e po odzysku asfaltu czêœci mineralne [4]

Mineral matter from NA
Czêœci mineralne z AN

a) b)



Wykonane zosta³y próby wprowadzania asfaltu naturalnego
do asfaltu drogowego 50/70 i 70/100, w których zastosowa-
no 10% i 20% dodatek asfaltu naturalnego do asfaltu drogo-
wego 50/70 oraz 10%, 20% i 30% dodatek do asfaltu drogo-
wego 70/100. Przygotowane mieszanki asfaltu drogowego
50/70 i 70/100 z asfaltem naturalnym w ró¿nych propor-
cjach zosta³y poddane badaniom w zakresie penetracji
w temp. 25�C i temperatury miêknienia PiK.

Wyniki badañ potwierdzaj¹ zale¿noœæ, ¿e wraz ze wzrostem
zawartoœci asfaltu naturalnego AN w stosunku do asfaltu
drogowego uzyskujemy twardszy asfalt (obni¿a siê penetra-
cja w temp. 25°C, wzrasta temperatura miêknienia). Na pod-
stawie wykonanych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e w celu uzy-
skania lepiszcza o konsystencji 35/50 nale¿y dodaæ oko³o
10% AN do asfaltu 50/70 lub oko³o 20% AN do asfaltu
70/100. Widoczna jest zasada, ¿e zastosowanie bardziej
miêkkiego asfaltu bazowego pozwala na wprowadzenie
wiêkszej iloœci dodatku asfaltu naturalnego AN (nawet po-
wy¿ej 20%). W zrealizowanych badaniach nie zosta³ zasto-
sowany bardziej miêkki asfalt np. 160/220 z uwagi na trudn¹
dostêpnoœæ na rynku w okresie realizacji pracy.

2.3. BADANIA I OCENA ZGODNOŒCI
W£AŒCIWOŒCI ASFALTU Z DODATKIEM
ASFALTU NATURALNEGO
Z WYMAGANIAMI PN-EN 12591

Na podstawie analizy wstêpnych wyników badañ mieszanek
asfaltu naturalnego z asfaltami 50/70 i 70/100 do wykonania
pe³nych badañ wytypowano wariant z mo¿liwie najwiêksz¹
zawartoœci¹ lepiszcza odzyskanego z asfaltu naturalnego
(o sk³adzie 80% asfaltu drogowego 70/100 i 20% lepiszcza
odzyskanego z asfaltu naturalnego (ANO). Oczekiwano
uzyskanie asfaltu o parametrach spe³niaj¹cych wymagania
wobec asfaltu 35/50 lub 20/30 wg PN-EN 12591. Zakres ba-
dañ obejmowa³ oznaczenie:

– penetracji w temp. 25�C przed i po RTFOT wg PN-EN
1426:2015,

– temperatury miêknienia PiK przed i po RTFOT wg
PN-EN 1427,

– temperatury ³amliwoœci Fraassa wg PN-EN 12593,

– temperatury zap³onu wg PN-EN ISO 2592,

– zmiany masy po odparowaniu w cienkiej warstwie
RTFOT wg PN-EN 12607-1,

– lepkoœci kinematycznej w temp. 135°C wg PN-EN
12595,

– lepkoœci dynamicznej w temp. 60°C wg ASTM D
4402-87 lub PN-EN 12596,

Introduction of natural asphalt to 50/70 and 70/100 pav-
ing-grade bitumens was tested by adding the amounts of
10% and 20% to 50/70 bitumen and 10%, 20%, 30% to
70/100 bitumen. The blends of 50/70 and 70/100 pav-
ing-grade bitumens with natural asphalt added at different
proportions were subjected to the penetration test at 25�C
and softening point test with ring and ball method.

The results confirm hardening of asphalt with an increase
in the content of natural asphalt NA in relation to the pav-
ing-grade bitumen content, as indicated by a lower pene-
tration at 25°C and a higher softening point. According to
the test results, in order to obtain bitumen of 35/50 consis-
tency we should add ca. 10% of NA to 50/70 bitumen or
ca. 20% of NA to 70/100 bitumen. It can be seen that
softer base bitumens can receive more natural asphalt (as
much as over 20%). Softer bitumens, such as 160/220
were not used in the tests due to their very limited avail-
ability in the market at the time of the research.

2.3. TESTING AND CONFORMITY
ASSESSMENT OF THE PROPERTIES
OF ASPHALT CONTAINING NATURAL
ASPHALT WITH THE REQUIREMENTS
OF PN-EN 12591

The blend containing 80% of 70/100 paving-grade bitu-
men and 20% of recovered natural asphalt binder (NAB),
i.e. the maximum possible amount, was chosen for further
testing on the basis of the initial results of testing the
blends of natural asphalt with 50/70 and 70/100 base bitu-
mens. The objective was to obtain a bitumen whose pa-
rameters meet the requirements specified in PN-EN
12591 for asphalts 35/50 or 20/30. The scope of the tests
included the following determinations:
– penetration at 25 C before and after RTFOT according

to PN-EN 1426,

– softening point tested with the ring and ball method ac-
cording to PN-EN 1427,

– Fraass breaking point according to PN-EN 12593,

– flash point according to PN-EN ISO 2592,

– weight loss after RTFOT according to PN-EN 12607-1,

– kinematic viscosity at 135°C according to PN-EN
12595,

– dynamic (absolute) viscosity at 60°C according to
ASTM D 4402-87 or PN-EN 12596,

– solubility according to PN-EN 12592,
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– zawartoœci czêœci rozpuszczalnych wg PN-EN 12592,

a ich wyniki zamieszczono w Tabl. 3. Oceny zgodnoœci
w³aœciwoœci asfaltu drogowego 70/100 z 20% dodatkiem le-
piszcza odzyskanego z asfaltu naturalnego ANO z wymaga-
niami PN-EN 12591:2010 dokonano, porównuj¹c wyniki
badañ do wymagañ wobec asfaltu 35/50, 20/30 i 30/45
(Tabl. 3).

the results of which are presented in Table 3. The evalu-
ation of the conformity of 70/100 paving-grade bitumen
containing 20% of recovered natural asphalt binder
(NAB) with the requirements of PN-EN 12591:2010
was carried out by comparing the test results with the re-
quirements defined for 35/50, 20/30 and 30/45 bitumens
(Table 3).
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Table 3. Test results related to the requirements of PN-EN 12591
Tablica 3. Wyniki badañ w odniesieniu do wymagañ wg PN-EN 12591

Property
W³aœciwoœæ

Bitumen type / Rodzaj asfaltu

Test results / Wyniki badañ

Requirements for bitumens
specified in PN-EN 12591
Wymagania wobec asfaltu

wg PN-EN 12591

70/100
70/100+20%
NAB / ANO

70/100+15%
NAB / ANO

30/45*) 20/30 35/50

Penetration at 25°C [0.1 mm]
Penetracja w 25�C

84 33 39 30-45 20-30 35-50

Softening point, ring and ball method [°C]
Temperatura miêknienia PiK

45.6 57.2 53.8 52-60 55-63 50-58

Fraas breaking point [°C]
Temperatura ³amliwoœci Fraassa

-19 -14 -15 � -5 NR / BW**)
� -5

Kinematic viscosity at 135�C [mm 2/s]
Lepkoœæ kinematyczna w 135�C

373.45 772.20 – � 400 � 530 � 370

Dynamic viscosity at 60°C [Pa � s]
Lepkoœæ dynamiczna w 60�C

170.89 1165.00 – � 260 � 440 � 225

Cleveland flash point [°C]
Temperatura zap³onu Clevelanda

350 340 – � 240 � 240 � 240

Solubility [% (m/m)]
Rozpuszczalnoœæ

99.89 99.90 – (� 99.0 (� 99.0 � 99.0

After RTFOT ageing / Po starzeniu RTFOT

Ageing resistance/ loss of weight [% (m/m)]
Odpornoœæ na starzenie / zmiana masy

0.045 -0.34 – � 0.5 � 0.5 � 0.5

Penetration at 25°C [0.1 mm]
Penetracja w 25�C

53 23 – – – –

Softening point, ring and ball method [°C] Temperatura
miêknienia PiK

50.8 64 – – – –

Retained penetration at 25°C after RTFOT [%]
Pozosta³a penetracja po RTFOT

63.1 69.7 – � 53 (� 55) � 53

Change of softening point after RTFOT - increase [°C]
Zmiana temperatury miêknienia po RTFOT - wzrost

5.2 6.8 – � 8 � 8 � 8 (� 8)

Plasticity interval (TR&B-TFraass) [°C]
Zakres plastycznoœci (TPIK-TFraass)

64.6 71.2 – – – –

*) requirements as per PN-EN 12591 (Table 1A, B) for 30/45 bitumen not included in the National Annex (Table NA 1A, B)

wymagania wg PN-EN 12591 (tablica 1A,B) wobec asfaltu 30/45, który nie jest uwzglêdniony w za³¹czniku krajowym (tablica NA 1A, B)
**) NR / BW - No Requirements / Brak Wymagañ



Do badañ celowo zosta³ wybrany wariant z mo¿liwie naj-
wiêksz¹ zawartoœci¹ asfaltu naturalnego AN (20%), który
przy badaniach wstêpnych wskazywa³ na cechy zbli¿one do
typowego asfaltu 35/50. Jednoczeœnie na podstawie badane-
go wariantu mo¿na, stwierdziæ, ¿e do asfaltu 70/100 najko-
rzystniejsze jest zastosowanie od 10% do 20% AN. Przy
za³o¿eniu, ¿e we wstêpnych próbach stosowano AN (tj. as-
falt z czêœciami mineralnymi, który powinien byæ twardszy)
oczekiwane by³o, ¿e zastosowanie 20% ANO do asfaltu
70/100 pozwoli uzyskaæ lepiszcze o konsystencji asfaltu
drogowego 35/50 (Pen25 od 35 do 50�0,1mm). Ostatecznie
uzyskano nieco twardszy asfalt (Pen25 = 33 � 0,1mm) o do-
brych w³aœciwoœciach, który spe³nia wymagania wobec as-
faltu 30/45 (asfalt ten wg za³¹cznika krajowego NA zgodnie
z PN-EN 12591 nie jest przewidziany do stosowania na ryn-
ku polskim).

Badana mieszanka asfaltu 70/100 z zastosowaniem 20%
ANO z wyj¹tkiem penetracji spe³nia wszystkie wymagania
PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego 35/50. Zastosowanie
nieco mniejszej zawartoœci AN (od 15% do 20%) powinno
pozwoliæ na uzyskanie asfaltu o konsystencji asfaltu 35/50.
Lepkoœæ dynamiczna oznaczona w temperaturze 60°C
przyjmuje bardzo wysokie wartoœci, natomiast lepkoœæ ki-
nematyczna oznaczona w temperaturze 135°C przyjmuje
wartoœci tylko nieco wy¿sze (772 mm 2 /s) ni¿ dla typowego
asfaltu 35/50 (748 mm 2 /s wg danych z literatury [19]). Oce-
niaj¹c wyniki lepkoœci mo¿na przypuszczaæ, ¿e temperatury
technologiczne mog¹ byæ zbli¿one lub nieznacznie wy¿sze
w odniesieniu do asfaltu 35/50. W celu dok³adnego usta-
lenia nale¿a³oby wykonaæ badania lepkoœci dynamicznej
w ró¿nych temperaturach i wyznaczyæ temperatury techno-
logiczne.

2.4. BADANIA PRZYCZEPNOŒCI DO
KRUSZYW

Przyczepnoœæ asfaltu do kruszywa zosta³a oznaczona wg
PN-EN 12697-11 jako „Metoda obracanej butelki” dla as-
faltu wyjœciowego (70/100), porównawczego (35/50) oraz
asfaltu wyjœciowego z dodatkiem lepiszcza odzyskanego
z asfaltu naturalnego (70/100 + 15% ANO) przy uwzglêd-
nieniu dwóch kruszyw (bazalt, porfir).

W przypadku bazaltu dodatek ANO pozwala uzyskaæ wyra-
Ÿnie wy¿sz¹ przyczepnoœæ tj. o 15% wy¿sz¹ w odniesieniu
do asfaltu wyjœciowego 70/100 i o 10% wy¿sz¹ w odniesie-
niu do asfaltu porównawczego 35/50 przy ocenie po 6 go-
dzinach oraz jeszcze wyraŸniejsz¹ ró¿nicê po 24 godzinach
odpowiednio w odniesieniu do asfaltu wyjœciowego o 35%
i porównawczego o 25%. Jak równie¿ wykazuje zdecydowa-
nie mniejszy spadek utraty przyczepnoœci po 24 godzinach

The blend with the maximum possible content of natural
asphalt (20%), which in the preliminary tests exhibited
features close to a typical 35/50 bitumen, was purpose-
fully chosen for testing. Moreover, on the basis of the
tested blend variant we can state that in the case of 70/100
bitumen the most favourable is addition of between 10%
and 20% of natural asphalt (NA). Assuming use of natural
asphalt (expected to be harder due to mineral content) in
the preliminary tests, it was expected that addition of 20%
NAB to 70/100 bitumen should produce binder having
consistency parameters of 35/50 paving-grade bitumen
(Pen25 from 35 to 50�0.1mm). The finally obtained bitu-
men was slightly harder (Pen25 = 33�0.1mm), with good
properties and meeting the requirements defined for
30/45 bitumen (this bitumen, according to the National
Annex to PN-EN 12591 is not intended to be used on the
Polish market).

The tested blend of 70/100 bitumen, containing 20%
NAB, meets all the requirements defined for the 35/50
paving-grade bitumen in PN-EN 12591, except for pene-
tration. With a slightly reduced amount of NA (from 15%
to 20%) the blend should acquire the consistency of the
35/50 bitumen. The dynamic viscosity at 60°C is very
high while kinematic viscosity at 135°C is only slightly
higher (772 mm 2 /s) than the value of a typical 35/50 bitu-
men (748 mm 2 /s according to the literature data given in
[19]). Analysing the viscosity data we can expect similar
or slightly higher production temperatures, as compared
to the 35/50 bitumen. For accurate determination, dy-
namic viscosity should be tested at different temperatures
and the production temperatures should be specified on
this basis.

2.4. TESTING ASPHALT-AGGREGATE
BOND STRENGTH

The asphalt-aggregate bond strength was determined ac-
cording to PN-EN 12697-11 with the rolling bottle
method for the base bitumen (70/100), reference bitumen
(35/50) and base bitumen with an addition of recovered
natural asphalt binder (70/100 + 15% NAB) and with two
aggregate types: basalt and porphyry.
In the case of basalt, addition of NAB improves the bond
strength considerably, i.e. by 15% in relation to the 70/100
base bitumen and by 10% in relation to the 35/50 reference
bitumen, determined after 6 hours. After 24 hours this dif-
ference has even increased to 35% and 25% in relation the
base and reference bitumens respectively. Moreover, the
mixture exhibits much lower loss of bond strength after
24 hours of rolling, i.e.: -65% for 35/50 bitumen, -70%
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obracania butelki, tj. asfalt 35/50 (-65%), asfalt 70/100
(-70%) i asfalt 70/100 + 15% ANO (-55%).

W przypadku porfiru w ocenie po 6h uzyskano wyniki na
znacznie ni¿szym poziomie, gdzie wyniki przyczepnoœci as-
faltu porównawczego 35/50 i asfaltu z dodatkiem ANO by³y
identyczne oraz by³y o 10% wy¿sze w odniesieniu do asfaltu
wyjœciowego 70/100, natomiast po 24 godzinach wszystkie
badane warianty wykaza³y brak przyczepnoœci. Tak wiêc
w przypadku ska³ o odczynie zasadowym (np. bazalt, dolo-
mit, wapieñ) mo¿na liczyæ na istotn¹ poprawê przyczepno-
œci po zastosowaniu AN, natomiast w przypadku ska³ o od-
czynie kwaœnym (np. porfir, granit, kwarc) dodatek AN
raczej nie wp³ynie na poprawê przyczepnoœci a jedynie po-
zwoli zachowaæ typowy poziom identyczny z asfaltami
o porównywalnej konsystencji.

3. BADANIA REOLOGICZNE
W REOMETRZE DSR

3.1. MODU£Y ZESPOLONE

Do badañ reologicznych przyjêto wariant mieszanki asfaltu
70/100 z dodatkiem 15% i 20% asfaltu naturalnego pozba-
wionego czêœci mineralnych z uwagi na podstawowe
w³aœciwoœci zbli¿one do typowego asfaltu 35/50. Tym sa-
mym porównanie zosta³o dokonane w aspekcie wp³ywu do-
datku ANO na w³aœciwoœci asfaltu wyjœciowego (70/100)
oraz w odniesieniu do asfaltu porównawczego (35/50)
o zbli¿onej konsystencji.

Korzystaj¹c z reometru dynamicznego œcinania (DSR Ha-
ake Mars II) wyznaczono zespolone modu³y sztywnoœci
[20-22]:

tj. zespolony modu³ œcinania Kirchhoffa, w szerokim zakre-
sie czêstotliwoœci (tj. od 0,16 Hz do 15,85 Hz) i szerokim za-
kresie temperatur od 10�C do 82�C. We wzorze (1) �G
oznacza czêœæ rzeczywist¹, ��G czêœæ urojon¹ zespolonego
modu³u œcinania zaœ i � �1. Badania przeprowadzono przy
wymuszeniu odkszta³ceniowym przy wartoœci odkszta³ce-
nia œcinaj¹cego na poziomie 1% zak³adaj¹c, ¿e za³o¿enie
o liniowoœci w³aœciwoœci lepko-sprê¿ystych jest spe³nione.
W zale¿noœci od temperatury badania przeprowadzano na
próbkach walcowych o œrednicy 8 mm (ni¿sze wartoœci
temperatury) albo 25 mm (wy¿sze wartoœci temperatury)
wykonuj¹c po dwa powtórzenia ka¿dego z testów. Na Rys.
2 i 3 przedstawiono wyniki w formie wykresów zespolone-
go modu³u sztywnoœci (2) dla temperatury o wartoœci 10°C,
22°C, 40°C i 70°C

for 70/100 bitumen and -55% for 70/100 + 15% NAB as-
phalt.

In the case of porphyry, the results after 6 hours were
much lower, with identical values obtained for the 35/50
reference bitumen and asphalt with addition of NAB, by
10% higher than the value obtained for the 70/100 base
bitumen. After 24 hours a complete lack of bond was de-
termined for all the tested variants. Thus, for basic rocks
(such as basalt, dolomite, limestone), addition of natural
asphalt (NA) can be expected to considerably improve the
bond strength, while for acidic rocks (such as porphyry,
granite, quartz) it will hardly, if at all, improve this pa-
rameter and generally only maintain it at a level typical of
asphalts of a comparable consistency.

3. RHEOLOGICAL TESTS IN THE
DYNAMIC SHEAR RHEOMETER (DSR)

3.1. COMPLEX MODULI

The variant chosen for rheological tests were blends made
of 70/100 base bitumen with addition of 15% and 20% of
natural asphalt without mineral matter due to their basic
characteristics similar to a typical 35/50 bitumen. In this
way, the comparison was performed in terms of the effect
of NAB addition on the properties of base bitumen
(70/100) and in relation to reference bitumen (35/50) of
similar consistency.

A dynamic shear rheometer (DSR Haake Mars II) was
used to determine the complex stiffness modulus [20-22]:

i.e. the complex shear modulus over a wide frequency
range (0.16-15.85 Hz) and a wide temperature range, i.e.
from 10°C up to 82°C. In equation (1) �G represents the
real part of the shear modulus, ��G represents the imagi-
nary part and i � �1. Strain excitation was used in the
tests with the shear strain of approximately 1%, based on
the assumption that the assumed linearity of visco-elastic
properties holds true. Cylindrical specimens were used in
the test of 8 mm in diameter (for lower temperatures) and
25 mm in diameter (for higher temperatures), with two
repetitions done per one test. Figs. 2 and 3 present the re-
sults as the norm of complex moduli (2) for the tempera-
tures of 10°C, 22°C, 40°C, and 70°C
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i k¹ta przesuniêcia fazowego (3) and for the phase shift angle (3)



w funkcji czêstotliwoœci f.
Badanie modu³ów zespolonych jako badanie cech lep-
ko-sprê¿ystych materia³ów jest szeroko rozpowszechnione
i nie mo¿na go unikn¹æ w przypadku badañ asfaltowych ma-
teria³ów drogowych, np. [23]. Analizuj¹c wyniki zaprezen-
towane na Rys. 2 i 3 widaæ, ¿e lepiszcze 70/100 + 15% ANO
jest niemal nierozró¿nialne od lepiszcza 35/50 ze wzglêdu
na swoje cechy lepko-sprê¿yste. Z kolei lepiszcze 70/100 +
20% ANO ma wyraŸnie wy¿sze wartoœci normy zespolone-
go modu³u sztywnoœci w stosunku do analogicznych warto-
œci w przypadku lepiszcza 35/50. Okazuje siê, ¿e nieznaczna
ró¿nica w przypadku dodatku asfaltu naturalnego (5%)
istotnie zmienia wartoœci sztywnoœci. Ta zmiana ma podob-
ny wp³yw jak dodatek 15% asfaltu naturalnego do asfaltu
70/100.

as a function of frequency f.
Testing complex moduli in relation to the visco-elastic
properties of materials is widely used and cannot be
avoided in the case of testing bituminous road paving ma-
terials, for example see [23]. Analysing the results pre-
sented in Figs. 2 and 3 we see that there is hardly any
difference between 70/100 + 15% NAB and 35/50 bitu-
mens in terms of visco-elastic properties. Conversely,
70/100 + 20% NAB bitumen exhibits significantly higher
values of complex modulus in relation to the correspond-
ing values of 35/50 bitumen. It turns out that even a slight
difference in the amount of natural asphalt (5%) signifi-
cantly changes the stiffness. The effect of such change is
similar to addition of natural asphalt to the 70/100 bitu-
men.
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 � ��arctg G( / �G ), (3)

Fig. 2. Norm of complex shear modulus G
* as a function of frequency f at the temperatures of: a) 10°C, b) 22°C, c) 40°C, d) 70°C

for the analysed bitumens
Rys. 2. Norma zespolonego modu³u œcinania G

* w funkcji czêstotliwoœci f w temperaturze: a) 10�C, b) 22°C, c) 40°C, d) 70°C
w przypadku analizowanych asfaltów
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3.2. BADANIE MSCR

W pracy badanie MSCR [14, 24, 25] jest traktowane jako
analiza cech lepko-sprê¿ysto-plastycznych, a nie tylko lep-
ko-sprê¿ystych. Badanie to wprowadzono do oceny w³aœci-
woœci lepiszczy asfaltowych, gdy¿ jego wynik jest dobrze
skorelowany z wynikami badania koleinowania przeprowa-
dzanymi na mieszankach mineralno-asfaltowych wykona-
nych z zastosowaniem ocenianego lepiszcza [26, 27]. Prze-
prowadzono je zgodnie z instrukcj¹ ASTM: D7405-10
powtarzaj¹c je 10-krotnie w celu jego obróbki statystycznej
[27]. Na Rys. 4 i 5 przedstawiono wyniki analizy statystycz-
nej danych uzyskanych w teœcie MSCR, okreœlaj¹cych od-
kszta³cenie odwracalne (parametr R100) w warunkach cy-
klicznego obci¹¿enia w trybie naprê¿eniowym przy war-
toœci naprê¿enia œcinania równej 100 Pa odpowiednio

3.2. MSCR TEST

In this research the MSCR test [14, 24, 25] is treated as an
analysis of visco-elastic-plastic properties rather than vi-
sco-elastic properties only. The test was introduced in the
evaluation of the properties of bituminous binders because
the results it yielded showed good correlation with the re-
sults of wheel tracking tests performed on the bituminous
mixtures for which these binder were used [26, 27]. It was
carried out according to the ASTM: D7405-10 with 10 repe-
titions to enable statistical processing of results [27]. Figs. 4
and 5 present the results of a statistical analysis of the data
obtained in MSCR test which define the recoverable defor-
mation (R100 value) at cyclic loading in stress mode and
100 Pa shear stress value at the temperatures of 20°C and
70°C. In all the analysed cases the null hypothesis stating
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Fig. 3. Phase shift angle 
 as a function of frequency f at the temperatures T: a) 10°C, b) 22°C, c) 40°C, d) 70°C for the analysed
bitumens
Rys. 3. K¹t przesuniêcia fazowego 
 w funkcji czêstotliwoœci f w temperaturze T: a) 10�C, b) 22°C, c) 40°C, d) 70°C w przypadku
analizowanych asfaltów
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w temperaturze 20�C i 70°C. We wszystkich analizowanych
przypadkach hipoteza zerowa, tj. twierdzenie ¿e rozk³ad ana-
lizowanej zmiennej nie jest normalny, zosta³a zaprzeczona
przy poziomie ufnoœci 95%. Mo¿na przyj¹æ zatem, ¿e za³o-
¿enie o pos³ugiwaniu siê w dalszej analizie œrednimi arytme-
tycznymi jest uprawnione. Analogiczne wnioski mo¿na
wyci¹gn¹æ w przypadku pozosta³ych wartoœci temperatury,
a tak¿e w przypadku parametru R3200 (równie¿ dla wszyst-
kich wartoœci temperatury, w której przeprowadzono bada-
nie). Ze wzglêdu na ograniczenia objêtoœciowe artyku³u wy-
ników tych analiz nie zaprezentowano w formie wykresów.

W Tabl. 4 zamieszczono wyniki badania MSCR tj. parame-
try R100 i R3200 oraz wartoœæ œredni¹ danego parametru,
jego medianê oraz granicê 95% przedzia³u ufnoœci. Para-
metr R (R100 albo R3200) mo¿e byæ interpretowany jako
nawrót sprê¿ysty i podaje siê go w procentach [13]. Para-
metr ten w przypadku przeprowadzonych badañ zarówno

that the distribution of the analysed variable is not normal
was rejected at 95% confidence level. This justifies the as-
sumption to use arithmetic means for the further analysis. Si-
milar conclusions can be drawn for the remaining tempera-
tures and for the R3200 parameter alike (also for all the test
temperature values). The results are not presented on charts
due to space limitations.

Table 4 gives the MSCR test results, i.e. the values of
R100 and R3200 parameters and the mean value of a
given parameter, its median and the limits of 95% confi-
dence interval. The R parameter (R100 or R3200) can be
interpreted as elastic recovery and is given in percent [13].
In the tests carried out as part of this research at both 20°C
and 40°C it is at a similar level, irrespective of the force
excitation level. Only at 70°C R3200 becomes much (i.e.
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Fig. 4. Analysis of normality of R100 variable obtained at the temperature of 20°C in the MSCR test for the following bitumens:
a) 70/100, b) 70/100 + 15% NAB, c) 70/100 + 20% NAB, d) 35/50
Rys. 4. Analiza normalnoœci zmiennej R100 uzyskanej w temperaturze 20°C w teœcie MSCR dla asfaltu: a) 70/100,
b) 70/100 + 15% ANO, c) 70/100 + 20% ANO, d) 35/50

zarówno w temperaturach 20°C jak i 40°C utrzymuje siê dla
tych samych rodzajów asfaltów na zbli¿onym poziomie

Normal distribution / Rozk³ad normalny, 95% CI / przedzia³ ufnoœci Normal distribution / Rozk³ad normalny, 95% CI / przedzia³ ufnoœci

Normal distribution / Rozk³ad normalny, 95% CI / przedzia³ ufnoœci Normal distribution / Rozk³ad normalny, 95% CI / przedzia³ ufnoœci
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niezale¿nie od wartoœci wymuszenia naprê¿eniowego. Do-
piero w temperaturze 70°C R3200 ma dla tych samych
typów asfaltów zdecydowanie ni¿sz¹ wartoœæ ni¿ R100
(ró¿nica kilkukrotna). W przypadku temperatury 70°C i pa-
rametru R3200 nie mo¿na by³o wyznaczyæ parametru R dla
lepiszcza 70/100. Przy wartoœci naprê¿enia na poziomie
3200 Pa próbka nie wykazywa³a ¿adnej sztywnoœci w za-
kresie b³êdu pomiarowego reometru DSR. Porównuj¹c miê-
dzy sob¹ wyniki okreœlaj¹ce wartoœæ œredni¹ mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e parametry R100 i R3200 w przypadku asfaltu 70/100
+ 15% ANO s¹ o kilkanaœcie procent wy¿sze (lepsze) ni¿
otrzymane dla lepiszcza 35/50. W przypadku zastosowania
lepiszcza 70/100 + 20% ANO uzyskano najlepsze wyniki
i s¹ one nawet o kilkadziesi¹t procent wy¿sze od uzyska-
nych dla asfaltu 35/50. Wyniki badania MSCR wyraŸnie po-
twierdzaj¹ lepsze w³aœciwoœci reologiczne asfaltu 70/100
zmodyfikowanego 15% asfaltem naturalnym ni¿ asfaltu
35/50, co nie jest takie ³atwe do wykazania w przypadku
prowadzenia funkcjonalnych badañ standardowych.

a few times) lower than R100 for the same bitumen types.
For the temperature of 70°C and parameter R3200 the pa-
rameter value of R could not be determined for 70/100 bi-
tumen. For the stress values of 3200 Pa the specimen did
not exhibit any stiffness within the DSR measurement er-
ror. Comparing the results defining the mean value we see
that the values of R100 and R3200 obtained for 70/100 +
15% NAB bitumen are by over a dozen percent higher
(better) than the values obtained for the 35/50 binder. The
best results were obtained with 70/100 + 20% NAB
binder (by a few dozen percent higher than the results ob-
tained for the 35/50 bitumen. The MSCR results clearly
confirm better rheological properties of the 70/100 bitu-
men modified with 15% addition of natural asphalt as
compared to the 35/50 bitumen which would not be as
easy to demonstrate in standard performance tests.
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Fig. 5. Analysis of normality of R100 variable obtained at the temperature of 70°C in the MSCR test for the following bitumens:
a) 70/100, b) 70/100 + 15% NAB, c) 70/100 + 20% NAB, d) 35/50
Rys. 5. Analiza normalnoœci zmiennej R100 uzyskanej w temperaturze 70°C w teœcie MSCR dla asfaltu: a) 70/100,
b) 70/100 + 15% ANO, c) 70/100 + 20% ANO, d) 35/50

Normal distribution / Rozk³ad normalny, 95% CI / przedzia³ ufnoœci Normal distribution / Rozk³ad normalny, 95% CI / przedzia³ ufnoœci

Normal distribution / Rozk³ad normalny, 95% CI / przedzia³ ufnoœci Normal distribution / Rozk³ad normalny, 95% CI / przedzia³ ufnoœci

R100 R100

R100R100

Mean / Wartosæ œrednia 0.6272
StDev / Odch. stand. 0.1128
N / Liczebnoœæ 10
AD / Anderson-Darling 0.388
P-value / P-wartoœæ 0.315

Mean / Wartosæ œrednia 3.287
StDev / Odch. stand. 0.4702
N / Liczebnoœæ 10
AD / Anderson-Darling 0.673
P-value / P-wartoœæ 0.054

Mean / Wartosæ œrednia 2.105
StDev / Odch. stand. 0.1353
N / Liczebnoœæ 10
AD / Anderson-Darling 0.484
P-value / P-wartoœæ 0.175

Mean / Wartosæ œrednia 6.103
StDev / Odch. stand. 0.7833
N / Liczebnoœæ 10
AD / Anderson-Darling 0.573
P-value / P-wartoœæ 0.102
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3.3. NORMA MODU£U ZESPOLONEGO
W FUNKCJI TEMPERATURY

Dodatkowo w reometrze dynamicznego œcinania przepro-
wadzono badanie z pomiarem ci¹g³ym modu³u przy czêsto-
tliwoœci 5 Hz i temperaturach zmieniaj¹cych siê od -5�C do
85°C z prêdkoœci¹ 0,25�C/min. Prêdkoœæ badania jest na
tyle niska, ¿e efekty termodynamiczne mog¹ byæ pominiête
(badanie quasi izotermiczne). Dodatkowo mo¿na stwier-
dziæ, ¿e dolna granica temperatury jest na tyle niska, ¿e
w pewnym stopniu pozwala oceniæ cechy materia³u w ni-
skiej temperaturze [28]. Badania normy modu³u w funkcji
temperatury mo¿na traktowaæ w ogólnoœci jako badanie
przejœæ fazowych [23]. Wiadomo, ¿e w przypadku lepiszczy
wyraŸne przejœcia fazowe w zakresie analizowanych warto-
œci temperatury nie zachodz¹, co zilustrowano na Rys. 6a,
6b i 7a, gdzie zaprezentowano dla wybranych asfaltów od-
powiednio: normê zespolonego modu³u œcinania, k¹t prze-
suniêcia fazowego oraz czêœæ rzeczywist¹ zespolonego
modu³u œcinania w funkcji temperatury. Na podstawie tych
wykresów stwierdziæ mo¿na, ¿e w zakresie temperatury od
oko³o 20°C do oko³o 40°C zachodz¹ gwa³towne zmiany
wartoœci analizowanych wielkoœci. Dopiero analiza analo-
gicznych wykresów odnoœnie czêœci urojonej zespolonego
modu³u œcinania pozwala okreœliæ wartoœci temperatury T *

odpowiadaj¹ce wartoœci maksymalnej modu³u (Rys. 7b).

3.3. NORM OF THE COMPLEX MODULUS
AS A FUNCTION OF TEMPERATURE

Additionally, a test with a continuous measurement of the
modulus was conducted in DSR at 5 Hz frequency and
temperatures ranging from -5°C to 85°C at a rate of
0.25�C/min. The rate was low enough to leave out ther-
modynamic effects (quasi-isothermic test). Moreover, the
lower temperature limit is low enough to provide us with
some information on the low-temperature properties of
the material [28]. Testing the norm of the composite
modulus as a function of temperature can be treated, in
general terms, as testing of phase transition [23]. It is
known that in the analysed temperature ranges there are
no clear phase transitions, as it is illustrated in Figs. 6a, 6b
and 7a giving the norms of complex shear modulus, phase
shifts and values of the real part of the complex modulus
as a function of temperature for the selected bitumens.
From these charts we can figure out that in the tempera-
ture range from ca. 20°C to ca. 40°C the analysed values
change rapidly. Only after analysing the corresponding
diagrams for the imaginary part of the complex shear
modulus we can determine the values of temperature T *

corresponding to the maximum value of the modulus
(Fig. 7b). The obtained values T * are compiled in Table 5
and their comparison with the results related to the shear
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Table 4. Statistically derived values of R100 and R3200 parameters of MSCR test for the analysed bitumens
at the temperatures of 20�C, 40°C and 70°C
Tablica 4. Opracowana statystycznie wartoœæ parametrów R100 i R3200 testu MSCR w przypadku analizowanych
asfaltów w temperaturach 20�C, 40°C i 70°C

Temperature [�C]
Temperatura

Bitumen type / Rodzaj asfaltu

70/100 70/100 + 15% NAB / ANO 70/100 + 20% NAB / ANO 35/50

R100 R3200 R100 R3200 R100 R3200 R100 R3200

20

mean / œrednia 53.08 52.66 67.56 69.50 76.80 75.52 65.33 64.61

median / mediana 54.22 52.99 66.41 71.40 77.65 77.91 64.93 64.53

quartile / kwartyl Q1 49.55 51.01 64.35 59.73 72.34 71.41 63.45 60.73

quartile / kwartyl Q3 55.71 55.38 70.51 74.80 81.26 80.73 68.03 70.39

40

mean / œrednia 13.09 9.51 35.02 32.90 43.68 42.88 30.09 28.68

median / mediana 13.02 9.73 35.04 32.88 43.58 42.38 28.96 28.86

quartile / kwartyl Q1 12.32 8.61 32.68 30.38 41.79 39.95 28.51 27.62

quartile / kwartyl Q3 13.55 10.24 36.78 35.44 44.62 46.89 31.95 30.20

70

mean / œrednia 0.63 – 3.29 0.36 6.10 0.86 2.11 0.30

median / mediana 0.63 – 3.44 0.36 6.21 0.92 2.07 0.28

quartile / kwartyl Q1 0.58 – 2.77 0.32 5.76 0.62 1.93 0.22

quartile / kwartyl Q3 0.71 – 3.68 0.39 6.73 0.99 2.25 0.36



Otrzymane wartoœciT * zestawiono w Tabl. 5, a ich porówna-
nie z wynikami dotycz¹cymi modu³ów œcinania pozwala
stwierdziæ, ¿e dodatek asfaltu naturalnego podnosi wartoœæ
T * przy zachowaniu sztywnoœci na poziomie porównywal-
nym z asfaltem 35/50.

moduli allow us to state that addition of natural asphalt
increases the value of T * while maintaining the stiffness
of the binder at a level comparable to that of the 35/50
binder.
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Fig. 6. a) Norm of complex shear modulus G
* , b) Phase shift angle 
 as a function of frequency at the temperatures T for the analysed

bitumens
Rys. 6. a) Norma zespolonego modu³u œcinania G

* , b) K¹t przesuniêcia fazowego 
 w funkcji temperatury T w przypadku analizowanych
asfaltów

Fig. 7. a) Real part �G , b) Imaginary part ��G of the complex shear modulus as a function of temperature for the analysed bitumens
Rys. 7. a) Czêœæ rzeczywista �G , b) Czêœæ urojona ��G zespolonego modu³u œcinania w funkcji temperatury w przypadku
analizowanych asfaltów
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Table 5. Temperatures at which the function ��G T( ) takes maximum values
Tablica 5. Wartoœci temperatury, przy których funkcja ��G T( ) osi¹ga maksimum

Parameter / Parametr 35/50 70/100 70/100 + 15% NAB /ANO 70/100 + 20% NAB /ANO

T * [�C] 24.87 22.65 26.94 28.82
T T

T

*
/

*

/
*

%
�

35 50

35 50

100 0 -8.9 8.3 15.8

T * - temperature at which ��G T( ) takes maximum values; this temperature can be treated as the phase transition temperature [9]
T * - temperatura, przy której ��G T( ) osi¹ga maksimum; temperatura ta mo¿e byæ traktowana jako temperatura przejœcia fazowego [9]
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4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badañ podstawowych
mo¿na stwierdziæ, ¿e zastosowanie dodatku asfaltu natural-
nego do asfaltu drogowego pozwala spe³niæ wymagania wo-
bec asfaltów wg PN-EN 12591. W zale¿noœci od potrzeb as-
falt naturalny mo¿na stosowaæ do asfaltów drogowych klasy
minimum 50/70, 70/100, 100/150 i wy¿szych. Celem uzy-
skania oczekiwanej konsystencji nale¿y indywidualnie usta-
liæ optymaln¹ zawartoœæ asfaltu naturalnego poprzez zbada-
nie penetracji i temperatury miêknienia przy zastosowaniu
ró¿nej zawartoœci asfaltów naturalnych AN. Na etapie usta-
lenia optymalnej zawartoœci AN przydatne mo¿e byæ wyko-
rzystanie wykresów szacowania penetracji i temperatury
miêknienia w mieszance dwóch asfaltów o ró¿nej konsy-
stencji np. wg [29]. Postêpowanie tego typu jest standardo-
we, w zwi¹zku z powy¿szym w artykule nie przedstawiono
wzorów i obliczeñ. Uwzglêdniaj¹c uzyskane z badañ warto-
œci parametrów w przypadku poszczególnych sk³adników
mieszanin lepsze przybli¿enie w zakresie temperatury miêk-
nienia uzyskuje siê dla mieszaniny z ANO (ró¿nice mniejsze
od 0,8�C), natomiast w przypadku penetracji ró¿nice te s¹
podobne dla mieszanin z obu rodzajami dodatków, tj. AN
i ANO. W celu uzyskania asfaltu 35/50 nale¿y dodaæ oko³o
10% AN do asfaltu 50/70 lub oko³o 20% AN do asfaltu
70/100. Z pewnoœci¹ zastosowanie bardziej miêkkiego as-
faltu bazowego pozwoli³oby na wprowadzenie wiêkszej ilo-
œci AN (powy¿ej 20%). W przeprowadzonych badaniach
nie zosta³ zastosowany bardzo miêkki asfalt z uwagi na jego
trudn¹ dostêpnoœæ na rynku. Zastosowanie mieszanki asfal-
tu naturalnego i asfaltu drogowego w MMA mo¿e wp³yn¹æ
na poprawê odpornoœci na odkszta³cenia trwa³e przy jedno-
czesnym zachowaniu odpowiednich cech niskotemperatu-
rowych. Asfalt naturalny mo¿e byæ z powodzeniem stoso-
wany na rynku polskim zgodnie z istniej¹cymi zasadami
przy spe³nieniu wymagañ wobec asfaltu drogowego wed³ug
PN-EN 12591. Optymaln¹ zawartoœæ dodatku nale¿y ustaliæ
indywidualnie w zale¿noœci od rodzaju projektowanej mie-
szanki mineralno-asfaltowej i przewidzianego w niej rodza-
ju asfaltu. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e przy projektowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowej MMA nale¿y uwzglêdniæ
oko³o 15% zawartoœæ czêœci mineralnych pochodz¹cych
z asfaltu naturalnego AN.

W badaniach podstawowych istotn¹ ró¿nicê odnotowano je-
dynie w przypadku oceny przyczepnoœci ska³ o odczynie za-
sadowym (np. bazalt, dolomit, wapieñ). Mo¿na liczyæ na
wyraŸn¹ poprawê przyczepnoœci po zastosowaniu AN, na-
tomiast w przypadku ska³ o odczynie kwaœnym (np. porfir,
granit, kwarc) dodatek AN raczej nie wp³ynie pozytywnie

4. CONCLUSIONS

The basic tests conducted as part of this research allow us
to conclude that addition of natural asphalt to pav-
ing-grade bitumens enables meeting the requirements
given for bitumens acc. to PN-EN 12591. Depending on
the needs, natural asphalt can be used to modify 50/70,
70/100, 100/150 and higher penetration grade pav-
ing-grade bitumens. In order to obtain the desired consis-
tency, the optimum content of natural asphalt should be
established on case-by-case basis by testing the penetra-
tion and softening point of blends with different contents
of natural asphalt (NA). At the stage of determining the
optimum content of natural asphalt it may be useful to use
the charts for estimating the penetration and softening
point values in blends of two bitumens of different consis-
tencies, for example according to [29]. This is a standard
procedure and, as such, the associated equations and cal-
culations are not presented herein. Considering the values
of parameters obtained in the tests for the respective in-
gredients of the tested bitumen blends, better approxima-
tion of the softening point was obtained for the blend
containing NAB (differences smaller than 0.8�C) and in
the case of penetration these differences are similar for
the two additives, namely NA and NAB. The 35/50 pene-
tration grade bitumen can be obtained by adding ca. 10%
of NA to 50/70 asphalt or ca. 20% of NA to 70/100 as-
phalt. For sure a greater amount of natural asphalt (as
much as over 20%) can be added to softer base bitumen.
Very soft bitumens, such as 160/220 were not used in the
tests due to their very limited availability on the market.
The application of a blend of natural asphalt and pav-
ing-grade bitumen in the production of bituminous mix-
tures can improve their resistance to permanent
deformation without affecting their low-temperature per-
formance. Natural bitumen can be successfully used on
the Polish market, in accordance with the existing princi-
ples and meeting the requirements for paving-grade bitu-
mens specified in PN-EN 12591. The optimum content of
additive should be determined on a case-by-case basis,
depending on the type of the designed bituminous mix-
ture and on the type of the base bitumen it will contain.
Note that ca. 15% mineral content brought in by the natu-
ral asphalt should be taken into account in the bituminous
mixture design.

In the basic test a significant difference was noted only in
evaluation of the bond strength to basic rocks (including
basalt, dolomite, limestone). In this case, addition of natu-
ral asphalt (NA) can be expected to considerably improve
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w tym zakresie, a jedynie pozwoli zachowaæ typowy po-
ziom przyczepnoœci, identyczny jak w przypadku z asfaltów
o porównywalnej konsystencji.

Dodatkowo stwierdzono, ¿e ocena asfaltów na podstawie
funkcjonalnych badañ normowych nie zawsze pozwala od-
powiednio scharakteryzowaæ dany materia³. Dlatego prze-
prowadzono badania pozwalaj¹ce na okreœlenie jego cech
lepko-sprê¿ystych tj. wyznaczono zespolone modu³y œcina-
nia w szerokim zakresie czêstotliwoœci i temperatury, cech
lepko-sprê¿ysto-plastycznych tj. badanie MSCR oraz bada-
nie analogiczne do badania pozwalaj¹cego na okreœlenie
temperatury wyraŸnych przejœæ fazowych. Nale¿y podkre-
œliæ, ¿e dopiero badania MSCR i przejœæ fazowych pozwo-
li³y na wykazanie zalet asfaltów modyfikowanych asfaltami
naturalnymi, które przy tym samym, co asfalt porównawczy
poziomie sztywnoœci wykazywa³y istotnie lepsze wartoœci
parametrów reologicznych R100, R3200 oraz T * .
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